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Zestaw naprawczy zywica poliestrowa
+ mata do todzi 400g Vosschemie

Cena 94,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy $Z102473

Kod EAN 4102871542323

Opis produktu

Zestaw naprawczy z zywicq poliestrowg Polyglas Repair Kit
Vinrl-400g

Zestaw naprawczy Polyglas Repair Kit VT nr 1 to kompletny, bezstyrenowy system do szybkiej naprawy elementéw
wykonanych z laminatu GRP. Zawiera szybko utwardzajaca sie zywice poliestrowa przyspieszang aming, odpowiednig
ilo$¢ utwardzacza BPO oraz mate szklana. Dzieki szybkiemu wigzaniu produkt idealnie nadaje sie do awaryjnych napraw -
t6dZz mozna ostroznie ponownie uzytkowac juz po ok. 1 godzinie.

Zestaw przeznaczony jest do szybkiego uszczelniania, naprawy peknieé, otworéw i nieszczelnosci w elementach z
GRP. Nalezy jednak pamietaé, ze w miejscach stale narazonych na dziatanie wody zaleca sie pézniejsze wykonanie trwatej
naprawy z zastosowaniem wysokiej jakosci zywic poliestrowych lub epoksydowych.

Co zawiera zestaw?

e Bezstyrenowa zywica poliestrowa - szybkoschnaca
¢ Utwardzacz BPO (w pascie)
¢ Mata z wtékna szklanego

Zastosowanie

Naprawy elementéw z laminatu GRP (pekniecia, otwory, odpryski)
Uszczelnianie nieszczelnosci kadtuba i poktadu

Szybkie naprawy awaryjne - tymczasowe przywrdcenie sprawnosci
Wzmocnienia miejsc ostabionych lub cienkich

Instrukcja stosowania
Przygotowanie powierzchni:
¢ Powierzchnie odttusci¢ i przeszlifowaé papierem 60.

¢ Usunad pyt po szlifowaniu.
* Wykona¢ fazowane przejscie w laminacie GRP, aby naprawa pasowata do konturu.

Fazowanie laminatu:
Dla trwatego potaczenia nalezy zeszlifowaé krawedzie pekniecia w stosunku ok. 1:10. Przyktadowo:
e warstwa 1 - pas maty 10 cm,

e warstwa 2 - pas maty 15 cm,
¢ dodatkowe warstwy poszerzac¢ o kolejne 5 cm.
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Docelowo laminat powinien by¢ ok. 10% grubszy niz oryginat.

Przygotowanie mieszanki:
¢ Rozerwac lub docig¢ mate szklang do pozadanego rozmiaru.

¢ Mieszac zywice z 2-3% utwardzacza BPO.
e Przykfad: mata 25 x 20 cm - 60 g (50 ml) zywicy + 2 g BPO (ok. 10 cm z tuby).

Aplikacja:
¢ Natozy¢ zywice na naprawiany obszar.
¢ Potozy¢ mate i doktadnie przesycic¢ zywica.
e Usungc kieszenie powietrzne pedzlem.

¢ Opcjonalnie przygotowac ,plaster” na folii Hostaphan i przenies¢ na powierzchnie.

Zuzycie: okoto 450-500 g zywicy na 1 m2 maty. Grubos$¢ jednej warstwy: ok. 0,5 mm.

Czas utwardzania:

* Folia zabezpieczajgca moze by¢ zdjeta po ok. 15 minutach.
¢ Po wstepnym utwardzeniu powierzchnie nalezy wyréwnac szpachléwka poliestrowa lub pokry¢ warstwa wierzchnia.

Zestaw Polyglas Repair Kit VT nr 1 to szybkie, skuteczne i proste w uzyciu rozwigzanie do awaryjnych napraw GRP —
idealny zestaw dla kazdego armatora.
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